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Fussbodentechnik

Bewertung des Nahtbildes
von verlegten Nadelvlies-Bodenbelagen

Nahtfugen bei Nadelvlies-Bodenbeldgen werden in der Regel vom Nutzer reklamiert. Fiir eine ob-
jektive Beurteilung der Nahtfugen und ihrer handwerklichen bzw. materialtypischen Ursachen gibt
es jedoch bislang keine MaBstabe bzw. Grenzwerte. Die Aufgabe dieses Hinweisblattes ist es da-
her, Ursachen flr Nahtfugen zu benennen und in Deutschland allgemein anerkannte Grenzwerte zu
dokumentieren.

Dieses Hinweisblatt richtet sich an die Verarbeiter und Nutzer von Nadelvlies-Bodenbeladgen und
gibt Hinweise zur Bewertung des Nahtbildes. Es liefert Grenzwerte zur Fugenbreite fir den Ver-
arbeiter und Nutzer und erlautert, wann ggf. ein Sachversténdiger zur Beurteilung herangezogen
werden soll.

Der Auftraggeber von Nadelvlies-Bodenbelagsarbeiten erwartet die Herstellung einer Flache ohne
stérend wahrzunehmende Nahtfugen. Nahtfugen bis zu 0,2 mm sind - selbst bei gréBter Sorgfalt -
handwerklich bedingt nicht auszuschlieBen und bei tblicher Beleuchtung bzw. Ublichem Lichteinfall
unauffallig. Sie sind daher als handwerkliche Leistung zu akzeptieren.

Nahtfugen zwischen 0,2 mm und 1,0 mm bedtirfen einer gutachterlichen Bewertung, inwieweit
sie entsprechend der nachfolgend aufgeflihrten Materialeigenschaften und Einflussfaktoren au-
Berhalb des Einflusses des Auftragnehmers entstanden sind und somit vom Auftraggeber zu ak-
zeptieren wéren.

Nahtfugen Uber 1,0 mm sind grundsatzlich als nicht fachgerecht zu bewerten.

Bei der Verlegung von Nadelvlies-Bodenbelagen sind die folgenden Materialeigenschaften und Ein-
flussfaktoren zu beachten:

a) Anforderungen und die Einstufung aller textilen Bodenbeldge und Teppichfliesen findet man in
der DIN EN 1307. Diese Norm umfasst auch Nadelvlies-Bodenbelage. Es sind ausschlieBlich
Produkte zu verarbeiten, die die dort genannten Anforderungen erflllen.
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b) Hochstrapazierfahige Nadelvlies-Bodenbeldge werden in der Regel mit einer Nutzschicht aus

Polyamid (PA) hergestellt. Es ist eine physikalische GesetzmaBigkeit, dass die Polyamid-Faser
(Luft)-feuchtigkeit aufnehmen bzw. abgeben kann, woraus ein materialtypisches Quell- bzw.
Schwindverhalten der Polyamid-Faser resultiert.

Starke Anderungen der klimatischen Bedingungen kénnen daher zu Dimensionsanderungen
(Schrumpfen bzw. Wachsen) bei Nadelvlies-Bodenbelagen flihren. Mit zunehmendem Polyamid-
Anteil im Belag verstarkt sich auch das Quell- bzw. Schwindverhalten.

c) Bei der Verlegung sind die klimatischen Bedingungen entsprechend TKB Merkblatt Nr. 13 ,Kle-

ben von textilen Bodenbeldgen®, zu beachten. Demnach sind wahrend der Verlegung eine re-
lative Luftfeuchtigkeit zwischen ca. 40 und 65 %, jedoch hochstens 75 %, sowie eine Luft- und
Materialtemperatur von mindestens 18 °C einzuhalten.

d) Je gréBer die Differenz der relativen Luftfeuchtigkeit zwischen Verlegung und spéaterer Nutzung

ist, desto groBer ist die Tendenz zu einer Fugendéffnung im Nahtbereich; insbesondere bei einer
langer anhaltenden relativen Luftfeuchtigkeit von unter 30 %, muss mit einer erhéhten Fugenoff-
nung gerechnet werden.

Die Verlegeanleitungen der Belagshersteller, insbesondere die Vorgaben zur geeigneten Zahn-
spachtel, dem Nahtschnitt (kein Doppelnahtschnitt im Klebstoffbett) und zur Klimatisierung der
Belége, vor bzw. wahrend der Verlegung, sind zu beachten.

Nadelvlies-Bodenbeldge sind Ublicherweise ab Werk trocken verpackt. Bei evtl. Beschadigung
der Verpackung sowie bei nicht fachgerechter Lagerung ist mit einer ungleichméaBigen Auffeuch-
tung oder Austrocknung der Ware zu rechnen.

Wahrend eine Temperatur-Akklimatisierung des dicht verpackten Belages sinnvoll sein kann
(Verhinderung von Taufeuchte), ist von einer Feuchte-Akklimatisierung von unverpackter Ware
abzusehen; insbesondere bei Baustellenbedingungen Uber 75 % und/oder einer Lufttemperatur
unter 18 °C (siehe c).

g) Die zur Verlegung von Nadelvlies-Bodenbeldgen empfohlenen Klebstoffe sollen so beschaffen

sein, dass sie die bei Schwankungen der relativen Luftfeuchte unvermeidlichen, materialtypi-
schen Dimensionsveranderungen des Belages minimieren. Je schneller und dauerhafter der ma-
ximale Kraftaufbau des Klebstoffes, desto geringer die Tendenz zu Dimensionsé&nderungen des
verlegten Nadelvlies-Bodenbelages.

Die Vorgaben der Klebstoff- und Belagshersteller sind demnach zu beachten.

h) Stippnahtbildungen durch Quelldruck sind in der Praxis eher irrelevant. Bei einem Auftreten er-

folgt die Beurteilung und Bewertung im Streitfall durch den Sachverstandigen.



